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Geschweild3te Rohre /

welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 + gegliht bzw. ungegliht « Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprufzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 « Herstellungslange ém

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 « tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1respectively 3.1 AD-W2 /W10 « random lengths 6m

3,00 x 0,50
4,00 x 0,50
5,00 x 1,00
6,00 x 1,00
7,00 x 1,00

8,00 x 0,50
1,00
1,50

9,00 x 1,00

10,00 x 0,50
1,00
1,50
2,00

11,00 x 1,00
1,50
2,00

12,00 x 1,00
1,50
2,00

13,00 x 1,00
1,50
2,00

13,50 x 2,00

14,00 x 1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

15,00 x 1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

16,00 x 1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

17,00 x 1,00

17,20 x 1,60
2,00
2,30

0,031
0,043
0,109
0,125
0,150

0,094
0,175
0,244

0,200

0,119
0,225
0,319
0,401

0,250
0,357
0,451

0,275
0,394
0,501

0,300
0,432
0,551

0,576

0,326
0,470
0,601
0,720
0,826

0,351
0,507
0,651
0,783
0,901

0,376
0,545
0,701
0,845
0,877

0,401

0,625
0,761
0,858

W.-Nr. / material 4301 W.-Nr. / material 4541 W.-Nr. / material 4571
gegluht ungegluht gegluht ungegliiht gegluht ungegliiht
annealed not annealed annealed not annealed annealed not annealed
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Geschweild3te Rohre /
welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 - gegllht bzw. ungegliht + Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprifzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 « Herstellungslange ém

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 « tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1respectively 3.1 AD-W2 /W10 « random lengths 6m

W.-Nr. / material 4301 W.-Nr. / material 4541 W.-Nr. / material 4571
gegluht ungegluht gegluht ungegliiht gegluht ungegliiht
annealed not annealed annealed not annealed annealed not annealed

18,00 x 0,50 0,219
1,00 0,426 ° ° ° ° °
1,50 0,620 ° ° . ° . °
2,00 0,801 ° o °
2,50 0,970
3,00 1,127

20,00 x 1,00 0,476 o o °
1,50 0,695 ° ° ° ° °
2,00 0,901 ° ° ° . ° °
2,50 1,096
3,00 1,277

21,30x 1,60 0,789 o ° o °
2,00 0,967 ° ° ° ° ° °
2,60 1,217 ° L4 L4 ° ° °
3,00 1,353

22,00 x 1,00 0,526 o ° o °
1,50 0,770 o o o ° o °
2,00 1,002 U U ° °
2,50 1,221
3,00 1,375

23,00 x 1,50 0,808 ° ° °
2,00 1,052

24,00 x 1,00 0,576
2,00 1,102 °
3,00 1,578

25,00 x 1,00 0,601 o ° °
1,50 0,883 o ° o ° ° °
2,00 1.1 52 L4 ° L4 ° L4 °
2,50 1,409 o °
3,00 1,653

26,90 x 1,60 1,014 o o o
2,00 1,247 U ° ° ° ° °
2,60 1,582 U ° ° ° o °
3,00 1,795

28,00 x 1,00 0,676 o ° o °
1,50 0,995 ° ° ° ° °
2,00 1,302 ° ° ° ° °
2,50 1,596
3,60 1,878

30,00 x 1,00 0,726 o o °
1,50 1,070 ° ° ° °
2,00 1,402 o ° o . o °
2,50 1,722 o o °
3,00 2,028 o o
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Geschweild3te Rohre /
welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 - gegliht bzw. ungegliht « Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprifzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 « Herstellungslange ém

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 « tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1respectively 3.1 AD-W2 /W10 « random lengths 6m

W.-Nr. / material 4301 W.-Nr. / material 4541 W.-Nr. / material 4571
gegluht ungegluht gegluht ungegliiht gegluht ungegliiht
annealed not annealed annealed not annealed annealed not annealed
32,00 x 1,00 0,776
1,50 1,146 °
2,00 1,502 ° ° ° °
2,50 1,722
2,60 1,847
3,00 2,178
33,00 x 1,50 1,183 o ° °
33,70x 1,60 1,286 ° ° °
2,00 1,588 o ° o . ° °
2,60 2,025 ° ° ° ° ° °
3,00 2,306
3,20 2,444 ° ° ° ° ° °
3,60 2,713
34,00 x 1,00 0,826 o °
1,50 1,221 ° °
2,00 1,603
3,00 2,327
35,00 x 1,50 1,258 ° ° ° °
2,00 1,653 o ° o o
2,50 2,035 o o o
3,00 2,404
4,00 3,105
36,00 x 2,00 1,703 °
3,00 2,479
4,00 3,205
38,00 x 1,00 0,926 o
1,50 1,371 ° ° ° .
2,00 1,803 ° ° ° o °
2,50 2,229
2,60 2,305 o o °
3,00 2,637
4,00 3,415
40,00 x 1,00 0,977 o °
1,50 1,446 U ° °
2,00 1,903 o ° . . .
3,00 2,779 o
4,00 3,606
42,40 x 1,60 1,635 o ° °
2,00 2,023 o ° o ° o °
2,60 2,591 ° ° ° ° ° °
3,00 2,960
3,20 3,141 o ° o ° o °
3,60 3,498 ° °
4,00 3,846
43,00 x 1,50 1,559 ° ° °

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegliht aus Vorrat / annealed in stock
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Geschweild3te Rohre /
welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 + geglUht bzw. ungegliht « Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprifzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 - Herstellungslange ém

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 « tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1respectively 3.1 AD-W2 /W10 * random lengths 6m

W.-Nr. / material 4301 W.-Nr. / material 4541 W.-Nr. / material 4571
gegluht ungegluht gegluht ungegliiht gegluht ungegliiht
annealed not annealed annealed not annealed annealed not annealed
44,50 x 1,50 1,615 ° °
2,00 2,1 28 L4 L4 ° ° °
2,60 2,728 ° ° °
3,00 3,117
45,00 x 2,00 2,153
3,00 3,155
48,30 x 1,60 1,871 ° ° °
2,00 2,319 o ° o ° o °
2,60 2,975 ° ° ° ° ° °
3,20 3,614 ° ° ° ° ° °
3,60 4,029 ° o o °
4,00 4,437
5,00 5,481
50,00 x 1,50 1,822 °
2,00 2,404 ° ° ° °
3,00 3,531
4,00 4,608
5,00 5,634
50,80 x 1,50 1,852 °
2,00 2,444
51,00 x 2,00 2,454 o o o
2,60 3,151 ° ° °
52,00 x 1,00 1,277 o °
1,50 1,897 ° ° ° °
2,00 2,504 o
3,00 3,681
53,00 x 1,50 1,934 o ° .
54,00 x 1,50 1,972
2,00 2,604 o ° . . .
55,00 x 2,00 2,654
2,50 3,287
5,00 6,260
57,00 x 1,50 2,085
2,00 2,754
2,90 3,928 o
3,00 4,056
4,00 4,308
5,00 6,510
60,30 x 1,60 2,352 ° ° . °
2,00 2,920 U ° ° ° ° °
2,30 3,340 o o ° °
2,60 3,757 o . ° ° . O
2,90 4,168 U ° ° ° ° °
3,20 4,575 o L o ° o °
3,60 5111 o . ° ° . O
4,00 5,639 U ° °
5,00 6,924

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 geglUht aus Vorrat / annealed in stock
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Geschweild3te Rohre /
welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 + gegliht bzw. ungegliht » Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprifzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 « Herstellungslange ém

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 « tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1respectively 3.1 AD-W2 /W10 « random lengths 6m

W.-Nr. / material 4301 W.-Nr. / material 4541 W.-Nr. / material 4571
gegluht ungegluht gegluht ungegliiht gegluht ungegliiht
annealed not annealed annealed not annealed annealed not annealed
63,50 x 1,60 2,480 o °
2,00 3,080
2,60 3,819 o
3,00 4,545
64,00 x 2,00 3,105 o ° .
65,00 x 2,00 3,155
3,00 4,657
69,00 x 2,00 3,355 ° ° ° °
70,00 x 2,00 3,405 ° ° ° ° °
2,90 4,873 o ° °
73,00 x 1,50 2,686 °
75,00 x 3,50 4,539
76,10 x 2,00 3,711 o ° ° ° ° °
2,30 4,250 ° °
2,60 4,785 ° ° ° O .
2,90 5,315 . . . . c
3,20 5,841 ° ° ° °
3,60 6,535 ° . ° ° ° 3
4,00 7,222
5,00 8,902
80,00 x 2,00 3,906
3,00 5,784
83,00 x 1,50 3,601
84,00 x 2,00 4,107 ° ° ° ° ° °
85,00 x 2,00 4,157 o ° °
2,50 5,165
4,00 8,113
5,00 10,016
88,90 x 2,00 4,352 o ° ° ° ° .
2,30 4,980 . °
2,60 5,618 ° . ° . . °
3,00 6,452 ° ° . °
3,20 6,876 ° . . . . .
3,60 7,689
4,00 8,504 o ° ° . °
5,00 10,504
93,00 x 2,00 4,557
95,00 x 2,00 4,657
101,60 x 2,00 4,988 o °
3,00 7,406 . .
3,60 8,834
4,00 9,776
5,00 12,094
104,00 x 2,00 5,108 ° . ° ° ° °

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegliht aus Vorrat / annealed in stock
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Geschweild3te Rohre /
welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 - gegliht bzw. ungegliht « Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprifzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 « Herstellungslange ém

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 « tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1respectively 3.1 AD-W2 /W10 « random lengths 6m

W.-Nr. / material 4301 W.-Nr. / material 4541 W.-Nr. / material 4571
gegluht ungegluht gegluht ungegliiht gegluht ungegliiht
annealed not annealed annealed not annealed annealed not annealed

108,00 x 2,00 5,308 ° ° ° °
3,00 7,888 o ° o °
4,00 10,417 ° ° ° °

114,30 x 2,00 5,624 ° ° ° ° ° °
2,60 7,272 ° ° ° ° ° °
3,00 8,361 . . °
3,20 8,902 ° ° °
3,60 9,979 . ° ° ° °
4,00 11,048 ° . . .
5,00 13,684

127,00 x 2,00 6,260

129,00 x 2,00 6,360 ° ° °

133,00 x 3,00 9,766 ° .
4,00 12,921 ° o o

139,70 x 2,00 6,896 ° ° °
2,60 8,926 ° ° °
3,00 10,269 . ° .
4,00 13,592 . ° °
5,00 16,865

153,00 x 1,50 5,690

154,00 x 2,00 7,612 ° ° °
3,00

156,00 x 3,00 11,493

159,00 x 2,00 7,863
3,00 11,720 ° °
4,00 15,525 ° ° °

168,30 x 2,00 8,328 . . .
2,60 10,788 ° ° °
3,00 12,417 ° ° °
3,60 14,847
4,00 16,456 ° o °
5,00 20,445

204,00 x 2,00

205,00 x 2,50 12,677

206,00 x 3,00 15,249

219,10 x 2,00 10,872
2,60 14,005
3,00 16,233 o o °
4,00 21,544 o °
5,00 26,805 ° °
6,30 32,016

255,00 x 2,50 15,807

256,00 x 3,00 19,005

Alle Abmessungen auch auBen geschliffen, gebirstet oder poliert lieferbar. Andere Abmessungen auf Anfrage.

All dimensions available outside grinded, brushed or polished. Other dimensions or qualities on request.
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Geschweild3te Rohre /
welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 - gegliht bzw. ungegliht + Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprifzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 « Herstellungslange ém

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 « tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1respectively 3.1 AD-W2 /W10 « random lengths 6m

W.-Nr. / material 4301 W.-Nr. / material 4541 W.-Nr. / material 4571
gegluht ungegluht gegluht ungegliiht gegluht ungegliiht
annealed not annealed annealed not annealed annealed not annealed
273,00 x 2,00 13,572
2,60 17,604 °
3,00 20,290 ° ° °
4,00 26,949 . ° °
5,00 33,550 ° °
6,00 40,110 ° °
6,30 42,072
304,00 x 2,00 15,124 °
305,00 x 2,50 18,937
306,00 x 3,00 22,761
323,90 x 2,00 16,121
2,60 20,081
3,00 24,100 . ° °
4,00 32,042 ° . °
5,00 39,920 ° °
6,00 47,760 ° °
6,30 50,102
354,00 x 2,00 17,628
355,00 x 3,00 26,487
x 4,00 35,216
406,40 x 3,00 30,303
x 4,00 40,304 o
x 5,00 50,255
X 6,30 63,117
457,20 x 3,00 34,127
506,00 x 3,00 37,785
508,00 x 3,00 37,936
x 4,00 50,481
x 5,00 62,976
609,60 x 3,00 45,568
x 4,00 60,657
x 5,00 75,696
711,20 x 4,00 70,833
812,80 x 4,00 81,009
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Dekorationsrohre geschliffen /

ungegliht « Herstellungsldnge 6m

not annealed * random lengths 6m

W.-Nr. / W.-Nr. / W.-Nr. /
material material material
4301 4301 4301

12,00 x 1,50 0,394 . 30,00 x 1,50 1,070 . 50,00 x 2,00 2,404 .
2,00 1,402 .

14,00 x 1,50 0,470 . 54,00 x 2,00 2,604 .
33,70 x 2,00 1,588 .

15,00 x 1,00 0,376 o 250 1953 R 60,30 x 2,00 2,920 .

1,50 0,545 o 00 1’50 1’258 2,50 3,618 .
2,00 0,701 . 00 %1, ' °

2[00 1,653 ° 70,00 X 2,00 3,405 °

17,20 x 2,00 0,761 . 2,50 4,612 .
38,00 x 1,50 1,371 .

20,00 x 1,50 0,695 ° 2,00 1,803 . 80,00 x 2,00 3,906 .

2,00 0,901 . 40,00 x 1,50 1,446 o 88,90 x 2,00 4,352 °

21,30 x 2,00 0,967 o 2,00 1,903 . 101,60 x 2,00 4,988 .

25,00 x 1,50 0,883 . 42,40 x 2,00 2,023 o 3,00 7,407 o

2,00 1,152 o 2,50 2,498 . 114,30 x 2,00 5,624 .

26,90 x 2,00 1,247 . 3,00 2,948 : 129,00 x 2,00 6,360 .
2,50 1,527 o 48,30 x 2,00 2,319 .

250 2803 . 154,00 x 2,00 7,612 .

Andere Abmessungen auf Anfrage.
Other dimensions or qualities on request.
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Dekorationsrohre /
decoration tubes

Herstellungslange 6m « Lagervorrat: ©  Werksvorrat: ©

random lengths 6m « stock material: ¢ factory stock: ¢

W.-Nr. / W.-Nr. / W.-Nr. /
material material material
4301 4301 4301
10,00 x 1,00 0,225 . 22,00 x 1,00 0,526 . 35,00 x 1,00 0,851 .
1,50 0,319 . 1,50 0,770 . 1,50 1,258 .
12,00 x 1,00 0,275 . 2,00 1,002 5 5’28 ;ggg :
1,50 0,394 . 23,00 x 1,00 0,550 . 200 S Jon :
2,00 0,501 . 1,50 0,808 . ' .
14.00% 1,00 0326 . 2,00 1,051 . 38,00 x 1,00 0,926 .
150 | 0,471 . 2500%1,00 0,601 . Lot IEL :
2,00 0,601 . 1,50 0,883 . : :
200 1,152 . 2501 2,203 :
15,00 x 1,00 0,351 . ! ! 3,00 2,629 °
120 0415 . 250 1,409 :
V5o 0c07 . 3,00 1,653 . 40,00 x 1,00 0,977 .
2,00 0,651 . 26,90 x 1,00 0,648 . lse Ut °
1,50 0,954 . 2,00 1,903 *
16,00 x 1,00 0,376 . 500 b 2.50 2348 c
1,20 0,445 ° 2'50 1 '527 © 3,00 2,779 °
1,50 0,545 . ' ' N 4,00 3,606 o
200 0701 . 3,00 1,795 .
42,40 x 1,00 1,033 .
17,20 x 1,00 0,405 . 28,00 x 1,00 0,676 ° 1,50 1,530 .
1,50 0,589 . 1,50 0,995 ° 2,00 2,023 .
2,00 0,761 . 2,00 1,302 e 2,50 2,498 .
2,50 0,920 . ?(5)8 1 '232 ‘ 3,00 2,948 .
[ ]
18,00 x 1,00 0,426 . 000 1'00 0'726 4,00 3,846 .
1,20 0,505 . ,00x1, : °
Voo 0o : 150 1,070 . 43,00 x 1,50 1,599 .
2,00 0,801 . 2,00 1,402 N 45,00 x 1,00 1,081 .
250 | 1,722 . 150 1612 .
20,00 X 1,00 0,476 L4 3'00 2,028 ° 200 2153 °
1,20 0,565 . ' '
150 0,695 . 32,00 x 1,00 0,771 . 2,50 2,604 °
1,50 1,146 c 3,00 3,124 .
2000x280 1 0o * 200 1,847 . 4830x1,00 1,170 .
0| 1.0% : 300 2178 . 150 1,734 .
21 ,30 X 1,00 0,508 i 33[00 X 1,50 1,'] 83 ° 2,00 2,31 9 °
1,50 0,743 . 2,50 2,803 .
2,00 0,967 . 33,70 x1,00 0,818 ° 3,00 3,363 .
2,50 1,177 . 1,50 1,209 ° 4,00 4,437 .
3’00 1’375 ° 2,00 1,588 °
2,50 1,953 .
3,00 2,306 .
4,00 2,975 .

m EHI Edelstahl GmbH & Co. KG // Carl-Benz-Str.39 // 57299 Burbach



Dekorationsrohre /
decoration tubes

Herstellungslange 6m ¢« Lagervorrat: ¢ Werksvorrat: ®

random lengths 6m « stock material: © factory stock: ®

W.-Nr. / W.-Nr. / W.-Nr. /
material material material
4301 4301 4301
50,00 x 1,00 1,27 . 63,50 x 1,00 1,565 . 104,00 x 1,50 3,850 .
1,50 1,822 . 1,50 2332 . 2,00 5,108 .
2,00 2,404 . 2,00 3,080 . 2,50 6,354 .
2,50 2,974 . 2,50 3,808 . 3,00 7,587 .
3,00 3,521 . 3,00 4,533 . 400 10,016 .
4,00 4,607 . 4,00 5,960 . 108.00 % 2.00 5 308 .
50,80 x 1,00 1,247 . 70,00 x 1,00 1,728 . 3,00 7,888 .
1,50 1,852 . 1,50 2,573 . 400| 10417 .
2,00 2,444 . 2,00 3,405 .
' ' : ' 114,30 x 1,50 4,236 .
3,00 3,591 . 2,50 4,225 ° 2,00 5,624 .
51,00 x 1,00 1,252 . i'gg 2'213? : 2,50 6,98 .
1,50 1,859 . ' : 3,00 8,360 .
2,00 2,454 . 76,10 x 1,00 1,881 . 400 11,048 .
250 3,036 ‘ 1.50 2815 ° 129,00 x 1,50 4,819 .
3,00 3,606 . 2,00 3,711 . o ¢ 560 :
52,00 x 1,00 1277 . g'gg ‘5"2;31 : 2,50 7,969 .
1,50 1,897 . oo S : 3,00 9,525 .
2,00 2,504 . ' ' 400| 12,600 .
2,50 3,099 . 80,00 x 1,00 1,978 .
3,00 3,681 . 1,50 2,948 . 139,70x1,50 5190 :
2,00 3,906 . 2,00 6,896 °
53,00 x 1,50 1,034 . ' ' 2,50 8,588 .
2,50 4,852 . bt I :
54,00 x 1,00 1,327 . 3,00 5,784 . o I :
1,50 1,972 . 4,00 7,612 . g :
2,00 2,604 . 154,00 x 1,50 5,727 .
2,50 3,224 . 84,00x 2,00 4,107 ° 2,00 7,612 .
3,00 3,831 . 88,90 x 1,50 3,282 . 2,50 9,484 .
57,00 x 1,50 2,085 . 2,00 4,352 . 300 11,343 °
2.00 2.754 . 2,50 5,408 ° 4,00 15,024 °
2,50 3,412 . 3,00 6,452 ° 168,30 x 1,50 6,254 .
3,00 4,057 . 4,00 8,504 ° 2,00 8,328 .
4,00 5,309 . 101,60 x 1,50 3,759 . 250 | 10,379 .
60,30 x 1,00 1,485 . 2,00 4,988 = sl *
1,50 2,208 ° 2,50 6,203 ® 4,00 16,456 ¢
200 2920 ° 3,00 7,406 o
250 3618 ° 4,00 9,775 °
3,00 4,304 .
4,00 5,639 .

Alle Abmessungen auch aulen geschliffen, geburstet oder poliert lieferbar.
All dimensions available outside grinded, brushed or polished.
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Lebensmittelrohre /
tubes for food industry

DIN 11850 + Ausfuhrung gegluht (BC) bzw. ungegliht (CC) « Abnahmeprifzeugnis 3.1 « Herstellungslange ém

DIN 11850 -« type of condition annealed: BC « type of condition not annealed: CC ¢+ inspection certificate 3.1
random lengths 6 m

W.-Nr. / material 4301 W.-Nr. / material 4301
gegluht ungegliiht gegliiht ungegliiht
annealed not annealed annealed not annealed
12,00 x 1,00 0,270 o o 40,00 x 1,00 0,980 ° °
1,50 1,450 ° °
18,00 x 1,00 0,420 ° °
1,50 0,620 ° ° 52,00 x 1,00 1,280 ° °
1,50 1,900 ° °
22,00 x 1,00 0,510 o o
1,50 0,700 . . 53,00 x 1,50 1,934 ° °
23,00 x 1,50 0,808 . . 63,50 x 1,60 2,480 ° °
28,00 x 1,00 0,680 . . 70,00 x 2,00 3410 < C
1,50 1,000 O © 85,00 x 2,00 4,160 ° 4
29,00 x 1,50 1,033 ° ° 101,60 x 2,00 4,988 ° .
34,00 x 1,00 0,826 . ° 104,00 x 2,00 5,110 ° °
1,50 1,221 ° °
129,00 x 2,00 6,360 ° °
35,00x 1,50 1,258 o °
154,00 x 2,00 7,621 ° °
38,00 x 1,50 1,371 o °
204,00 x 2,00 10,116 o °
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Vierkantrohre /
square tubes

Herstellungslange 6m « Lagervorrat: ©  Werksvorrat: ©

random lengths 6m « stock material: © factory stock: ®

0 e 0
0 g 0 g
10x10x1,0| 0300| o 50x50x12| 1917| e
15| 2385| e
15x15x10 | 0463| e 2ol Sre=| . . .
12| 0550| e 55| 3e13| .
15| 0676| . S0l aesy| . . .
16x16x10 | 049 e 40| 6110| e .
12| 058 50 7512| e
Lo 07251 e 60x60x15| 2873| o
20| 0920 o 1 . .
18x18x1,0| 0549| o 25| 4726| .
12| 0653] e 30 5634| e . .
15 0823| e 40 7412| e .
20x20x10| 0626 e 50| S140[ -~ ‘
12| 0745 e 70x70x20 | 4457 | e
15| 0920 o . 30 6611 e
20| 1202| e . 40| 8714| e
25x25x10| 0789 50| 10767]
12 0941| e 80x80x15| 3850 | o
1,5 1,164 ° . 2,0 5,108 ° ° °
20 1527| e . 25| 6354| e
25| 1878 e 30 7587 e . .
30| 2216 e 40 10016| e .
30x30x10| 0952 e ool 123 ‘
1,2 1,136 . , )
15| 1409 e . 90x90x30| 8564| e
20 lgEEs) o . 100x100x1,5 | 4826 o
251 22851 e 20| 6410 o .
O 70 (I ° . 25 7982| .
35x35x1,0 1,114 o 3,0 9,540 ° ° o
12| 1331 e 40 12620 e . .
15| 1,653| e . 50| 15650 | e .
20| 2178| e . 60| 18630 o
25| 2692 e 80| 24439| o
30/ 3193] 120x120%x2,0 | 7,712| e
40x40x1,0| 1277] . 30| 11,493 | o
12| 152 e 40 15224 e .
15 1,897| e . 50| 18905| e
20| 2504| e . 60| 22536 o
I 150x150x2,0 | 9469 | e
301 36811 e . ° 30| 14423| .
40, 4808 e . 40 19,131 .
45x45x1,0|  1440| e 50 23788 o
12| 1722 e 60 28395| o
11 214 ° 200x200x30 | 19,306| e
201 28301 e 40| 25641 .
25| 3506| e 50| 31962 e
45x45x30 | 4169| e 80| 50481 o
40 5459 .
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Vierkantrohre /
square tubes

Herstellungslange 6m ¢« Lagervorrat: ¢  Werksvorrat: ©

random lengths 6m « stock material: © factory stock: ®

0 e 0
0 g 0 g
20x10x 1,0 0,463 . 50%20x 1,0 1,114 .

1.2 0,550 . 1,2 1,331 o

1,5 0,676 . . 1,5 1,653 .
20x15x 1,0 0,545 . 2,0 2,178 . .

1,2 0,648 . 50X 25 x 1,2 1,429 .

1,5 0,798 . 1,5 1,775 . .
25x10x1,5 0,798 . 2,0 2,341 c C :
25x15x 1,0 0,626 . 50x30x1,0 1,277 .

12 0,745 . 1,2 1,526 .

1,5 0,920 . 1,5 1,897 .

20 1175 . 2,0 2,504 . . .

; : 3,0 3,681 . . .
30x10x 1,0 0,626 .
12 0.745 ° 50x40x 1,5 2,141 °
1,5 0,920 . . 2,0 2,830 ° .
- ' 3,0 4,169 .
30x15x 1,0 0,707 .

12 0843 . 60x10x 2,0 2,178 °

1,5 1,042 . . 60X 20 x 1,2 1,526 .

2,0 1,365 . 1,5 1,897
30x20x 1,0 0,789 . 2,0 2,504 © O

1,2 0,941 . 60x30x1,2 1,722 .

1,5 1,164 . . 1,5 2,141 .

2,0 1,527 . . . 2,0 2,830 . . .
35x15x 1,0 0,772 o 3,0 4,169 o .

1.2 0,921 e 60 x40 x 1,2 1,917 .

1,5 1,164 ° 1,5 2,385 °
35x20x1,0 0,870 . 2,0 3,155 . . .

1,2 1,038 . 2,5 3,913 L

1,5 1,286 . 3,0 4,657 . . .

20 1690 | o 4,0 6,110 o .
40x10x1,5 1,164 . . 70x20x 2,0 2,830 °

2,0 1,527 . 70x30x%2,0 3,155 .

3,0 4,657 .
40x15x 1,0 0,870 . 70 x40 x 2,0 3,481 .

1,2 1,038 . 3,0 5,146 .

1,5 1,286 . .

20 1690 . 70 x50 x 2,0 3,806 .
40x20x10| 0952 e 80x10x20| 280 -

1.2 1,136 . 80 x 20 x 2,0 3,155 .

15 1409 e * . 80x30x20 | 3481| e

2,0 1,853 o ° °

30 2704 ° 80x40x1,2 2,261 °

1,5 2,873 .
40x25x 2,0 2,016 . 20 3806 . . .
40x30x1,0 1,114 . 25 4,726 .

1,2 1,331 . 3,0 5,634 . . .

1,5 1,653 . . 4,0 7,412 . .

2,0 2,178 . . 5,0 9,140 .

30| 3193] . 80x50x20 |  4132| e
50 x 10 x 2,0 1,853 . 3,0 6,122 .

4,0 8,063 .
5,0 9,953 .
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Vierkantrohre /
square tubes

Herstellungslange 6m ¢« Lagervorrat: ¢ Werksvorrat: ®

random lengths 6m « stock material: © factory stock: ®

e 0 0
) g 0
80X 60 x 1,5 3303| 150 x 50 x 2,0 6,410 | o
2,0 4457 e . 3,0 9,540 | e
2,5 5540 | e 40| 12620| o
3,0 6,611 . . 50 15650| e
4,0 8714 | o 60| 18236 |
50| 10767 150x100x3,0 | 11,982 | e
100 x 20 x 2,0 3806| X 4,0
3,0 5634 | e 15,420
40| 7412] e 160x80x4,0 | 15220| o
100X 40 x 1,5 3303| 50 18900|
2,0 4457 e - .
25 st o 200 x 100 x 2,0 9,469 | o
3.0 6,611 . .
30| 14423| e
4,0 8714 | o
ool 10067| . 40| 19131 .
' ' 50 237838 e
100X 50x 1,5 3513| 60| 28395|
2,0 4,783 ‘ ¢ 200x150x2,0 | 11,064 .
2.5 5947 | e
30| 16,521 .
3,0 7009 | o . .
40| 22386|
4,0 9365| o
50| 11,240 . >0 27857 ‘
' ' 60| 33278| e
L I 250x100%2,0 | 11,064 | o
2,0 5108 | e .
30| 16,521 .
3,0 7587 | e . .
40| 22386| e
40| 10016|
50| 12395| e >0 27857 ‘
' ' 60| 33278|
100 x 80 x 2,0 5759 | e .
3,0 8564 | o
40| 11318]
50 14022|
120 x 40 x 2,0 5108| e
3.0 7587 | e
40| 10016|
50 12395|
120 X 60 x 2,0 5759 | e
3,0 8564 | e . .
40| 11318]
50 14022|
60 16677|
120 x 80 x 2,0 6410| o
3.0 9540 | e
40| 12620| e
50 15650 | e
60 18630|
140x80x50 | 16320| o
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Nahtlose Rohre fur Hydraulikleitungen /

seamless tubes for hydraulic and instrumentation tubing

Toleranz nach EN ISO 1127 « D4/T3 (EN 10305-1)

tolerance EN ISO 1127 + D4/T3 (EN 10305-1)

W.-Nr. / material W.-Nr. / material
4301/4306
6,00 x 1,00 0125 o . . 17,00 x 1,00 0,401 . . .
1,50 0169 | o . . 1,50 0582 o . .
2,00 0200 e . . 3,00 1052 e . .
7,00 x 1,00 0069 | o . 17,20 x 1,60 0,625 . .
8,00 x 1,00 0175| e . . o0 ool : .
1,50 0244 | o . . S50 V038 i .
2,00 0300 e . . 520 Y11 . .
9.00x 1,00 0,200 : : 18,00 x 1,00 0,426 . . .
10,00 x 1,00 0225 o . . 1,50 0620 o . .
1,50 0319| o . . 2,00 0,801 . . .
2,00 0,401 . . . 2,50 0970 o . .
2,50 0470 o . 3,00 1127 e . .
3,00 0,526 . . 3,50 1,271 . .
10,20 x 1,60 0345| e 400 1402 ¢ ’ :
2,00 0,411 . . . 20,00 x 1,00 0476| o . .
11,00 x 1,50 0,357 . 1,50 0,695 ° ° °
2,00 0,901 . . .
12,00 x 1,00 0275| o . . 2,50 100 | o . .
1,50 0394 o . . 3,00 1277 e . .
2,00 0,501 . . . 4,00 1603 o . .
2,50 0,595 ° * : 22,00 x 1,00 0,526 . . .
3,00 0676 | o . .
o ol : : 1,50 0770 | o . .
' ' 2,00 1002 e . -
13,00 x 1,00 0300 o 2,50 1,221 . . .
1,50 0432 o 3,00 1427 e . .
2,50 0657 * 25,00 x 1,00 0,601 . . .
13,50 x 1,60 0477 | o 2,00 1152 e . .
2,00 0576 | o 2,50 1,409 | e . .
2,30 0645| o . . 3,00 1605 o . .
2,60 0,710 . . 4,00 2103 o . .
2,30 0.770 * : 28,00 x 1,50 0995 o . .
13,72 x 1,65 0498 | o 2,00 1302 e . .
2,24 0644 | o 2,50 159 | o . .
3,02 0809 | e 3,00 1,878 . .
14,00 x 1,00 0326 e . . 30,00 x 2,00 1,402 . .
1,50 0470 | o . . 2,50 1,721 . . .
2,00 0,601 . . . 3,00 2,028 o . .
2,50 0720 e . . 4,00 2,604 . .
3,00 0826 o . . 5,00 3130 e . .
15,00 x 1,00 0,351 . . . 35,00 x 2,00 1,653 . .
1,50 0507 | e . . 2,50 2035 o . .
2,00 0,651 . . . 3,00 2,404 . .
250 0,783 * * 38,00 x 2,00 1,803 o . .
3,00 0,901 : * * 2,50 2,222 . . .
4,00 1,102 . . ' '
' ' 3,00 2629 o . .
16,00 x 1,00 0376| o . . 4,00 3405| e . .
1,50 0545| e . . 5,00 4132 . . .
2,00 0,701 . . . 6,00 4807 o . .
2,50 0,845 * * * 42,00 x 2,00 2,003 . . .
3,00 09761 e * * 3,00 2930 o . .
3,50 1,096 . . ' '
4,00 1202 e . .
5,00 1378 .
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Nahtlose Rohre

seamless tubes

EN 10216-5 - Abnahmeprifzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 - Herstellungslange 4 -7 m

EN 10216-5 - inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 /W10 - random lengths 4 -7 m

W.-Nr. / material W.-Nr. / material
4301/4306 4435 4462 4301/4306 4435 4462
4,00 x 1,00 0,075 . o | o 15,00 x 1,00 0,351 . o | .
5,00 x 1,00 0,100 . o | o ;’88 822? : : . ’
600x050 | 0069 | e 2501 0783 e
100  0125| e o | o | e I ]
1,50 0,169 . . 4,00 1,102 o | o
2,00 0,200 . L 16,00 x 1,00 0,376 . o | o
7,00 x 1,00 0,069 . . 1,50 0,545 ° i R
800x0,50 | 0,094 | e . 5'28 8’;215 . N I
100  0175| e o | o | o 300,  0976| e o | o
1,50 | 0244 e o | o | e 350 1096 o | o
200 0300| e o | e 400  1202| e o | o
250 | 0344| e o | o 500 1378 o
9,00 x 1,00 0,200 ° ° 17,00 x 1,00 0,401 . o | o
10,00 x 1,00 0,225 . o | o | 1,50 0,582 . .
1,50 0,319 ° ° ° ° 3,00 1,052 o ° ]
2,001 0401 * N R 17,14 x 2,31 0858 | o
2,50 0,470 . . .
3/8" SCH 405
3,00 0,526 o | . 3.20 1,117 .
10,20 x 1,60 0,345 . . 3/8" SCH 805
200 0411 e c el 17,20x1,60 |  0625| o o | o | o
11,00x1,50 | 0,357 . 2001 0,761 * e
2,30 0,858 . o | o |
12,00 x 1,00 0,275 . O 2,90 1,038 o | o
050 | 039 | e o | o 320 1122 o | o
2,00 0,501 . o | o | o : :
5'50 0595 . o | . 18,00 x 1,00 0,426 . o | o
2,00 0676 . O 1,50 0,620 . o [ o |
400 0.801 O 2,00 0,801 . o | o
2,50 0,970 . o | o
13,00 x 1,00 0,300 C 3,00 1,127 . o o
1,50 0,432 . 3,50 1,271 o | o
2,50 0,657 . 4,00 1,402 . o | o
13,50 x 1,60 0,477 ° . 20,00 x 1,00 0,476 ° ° .
2,00 0,576 . 1,50 0,695 . o [ o | o
2,30 0,645 . T I 2,00 0,901 . o [ o | o
2,60 0,710 o | o 2,50 1,096 . o [ o | e
2,90 0,770 o | o 3,00 1,277 . o | o
13,72x 1,65 0498 | o 3,50 1,446 * e
oo 0.644 . 4,00 1,603 . o | o | o
1/4" SCH 105 T T bl
3,02 0,809 . 21,00 x 3,00 1,352 .
1/4" SCH 405
21,30 x 1,60 0,789 o ° ° °
14,00 x 1,00 0,326 o ° ° ° 200 0,967 ° ° o .
1,50 0,470 ° . e 2,60 1,217 ° . . °
2,00 0,601 ° . i ° 290 1336 ° ° °
2,50 0,720 . . . 3’20 1,450 . . .
3,00 0,826 . o | o : '
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Nahtlose Rohre

seamless tubes

EN 10216-5 - Abnahmeprufzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 - Herstellungslange 4-7 m

EN 10216-5 - inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 /W10 - random lengths 4-7 m

21,34 x 2,11
1/2" SCH 10S
2,77

1/2" SCH 40S
3,73

1/2" SCH 80S
4,75
1/2"SCH160S

22,00 x 1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00

23,00 x 1,50
2,00
4,00

24,00 x 2,00
3,50
4,00

25,00 x 1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
6,00

26,67 x 2,11
3/4" SCH 10S
2,87

3/4" SCH 40S
3,91

3/4" SCH 80S
5,54
3/4"SCH160S

26,90 x 1,60
2,00
2,30
2,60
2,90
3,20
4,00

27,00 x 3,00
4,00

1,016
1,288
1,645

1,645

0,526
0,770
1,002
1,221
1,427
1,803

0,808
1,051
1,903

1,102
1,797
2,003

0,601
0,883
1,152
1,409
1,605
1,884
2,103
2,504
2,855

1,298
1,710
2,228

2,931

1,043
1,247
1,417
1,582
1,582
1,899
2,293

1,803
2,304

4301/4306 | 4541 4571 | 4435

W.-Nr. / material

4462
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28,00 x 1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00

30,00 x 1,00
1,50
2,00
2,50
2,60
3,00
3,50
4,00
5,00

32,00 x 1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

33,00 x 1,50
4,00

33,40 x 2,77
1" SCH 10S
3,38

1"SCH 40S
4,55

1" SCH 80S
6,35

1" SCH160S

33,70 x 1,60
2,00
2,60
2,90
3,20
3,60
4,05
4,50
5,00

34,00 x 1,50
2,00
3,50
4,00
5,00
5,50

0,767
0,995
1,302
1,596
1,878
2,117
2,403
2,880

0,726
1,070
1,402
1,721
1,784
2,028
2,320
2,604
3,130

1,146
1,502
1,847
2,178
2,438
2,804

1,183
2,905

2,125
2,541
3,287

4,301

1,324
1,588
2,025
2,237
2,444
2,713
3,007
3,290
3,593

1,221
1,603
2,673
3,005
3,631
3,925

W.-Nr. / material

4301/4306

4541 4571




Nahtlose Rohre

seamless tubes

EN 10216-5 - Abnahmeprifzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 - Herstellungsldnge 4-7m

EN 10216-5 - inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 /W10 - random lengths 4 -7 m

W.-Nr. / material W.-Nr. / material
PEIVZEN 4435 4462 4301/4306 4435 4462
35,00 x 1,50 1,258 ° o o 45,00 x 1,60 1,733 °
2,00 1,653 ° ° o ° 2,00 2,153 o
2,50 2,035 . . ° 3,00 3,155 . .
3,00 2,404 o o 3,50 3,637 ° °
4,00 3,105 ° 5,00 5,008 ° o
5,00 3,756 ° ° 48,00 x 4,00 4,407 o
36,00 x 2,00 1,703 ° ° 48,26 x 2,77 3.155 . . o
38,00 x 1,50 1,371 ° ° o 1 %"SCH 10S
2,00 1,803 ° o o o 3,68 4,108 o ° ° °
2,50 2,222 ° ° o 1 %"SCH 40S
2,60 2,305 o . o o 5,08 5,493 ° . o
3,00 2,629 ° o o o 1 %" SCH 80S
3,60 3,101 ° o 7,14 7,352 ° ° °
4,00 3,405 o . o 1 %"SCH160S
450 | 3775 ° 4830x1,60 | 1,871 . .
I IR ozl s
! ! 2,60 2,975 ° o ° °
6,30 5,000 ° o 2.90 3.297 o o
40,00 x 1,50 1,446 ° o o 3,20 3,614 ° ° ° °
2,00 1,903 ° ° o o 3,60 4,029 o °
2,50 2,348 ° ° 4,05 4,487 o o °
3,00 2,779 ° o 5,00 5,421 °
4,00 3,606 ° ° 6,30 6,626 ° o °
5,00 4,382 ° ° ° 8,00 8,072 ° .
42,00 x 2,00 2,003 ° ° 49,00 x 5,50 5,991 ° °
ot I svid B : 5000x150 | 1,822| e
. . 2,00 2,404 o . . .
42,16 x 2,77 2,732 ° ° o 2,50 2,974 °
1 %" SCH 10S 3,00 3,531 ° o °
3,56 3,441 . o | o 4,00 4,607 . o | o
1 %" SCH 40S 5,00 5,634 ° ° ° o
4,85 4,531 ° ° ° 6,00 6,611 ° o °
B o . 51,00x2,00 | 2454| o
1%"SCH160S ' 2601 3151 e *
4 4,00 4,708 O
42,40 x 1,60 1,635 ° 52,00 x 1,50 1,897 . N o
2,00 2,023 ° ® > ° 2,00 2,504 °
2t 2 ° |l 400 4804
g . .
2,90 2,868 . o ! !
3,20 3,141 ° ° ° ° 53,00 x 1,50 1,934 ° ° °
3,60 3,498 . ° 3,00 3,756 °
4,05 3,889 ° ° ° 3,60 4,453 o
4,50 4,270 ° 4,00 4,908
4,50 5,465
43,00 x 1,50 1,559 ° o
5,50 5,165 ° ° 54,00 x 2,00 2,604 o ° ° o
44,00 x 2,00 2,103 ° 55,00 x 2,50 3,287 °
5,00 6,260
4450%2,00 2128 | e o | o ‘ b
2,60 2,728 ° ° ° °
2,90 3,021 ° o o
4,00 4,056 ° ° o
5,50 5,371 °
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Nahtlose Rohre

seamless tubes

EN 10216-5 - Abnahmeprufzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 - Herstellungslange 4-7 m

EN 10216-5 - inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 /W10 - random lengths 4 -7 m

W.-Nr. / material W.-Nr. / material
4301/4306 4435 4462 4301/4306 4435 4462
57,00 x 2,00 2,754 . o | o 75,00 x 2,50 4,539 .
g'gg g'ggg : S A 76,00x500 | 8889 | e o | o
2o 2689 . 6,00| 10,517 . o | o
4,00 5,308 . ° . 76,10 x 2,00 3,711 ° ° °
4,50 5,916 o | o 2,30 4,250 o | o
5,00 6,510 o | o 2,60 4,785 . o | o | o
6,50 8,219 ° ° ° 2,90 5,315 ° ° ° o
3,20 5,841 . o | o
60,00 x 5,00 6,886 . o | o 360 6.535 . O O
60,30 x 1,60 2,352 . o | o 4,00 7,222 o | o
2,00 2,920 . o | o | o 4,50 8,068 . o | o
2,60 3,757 . e | o | o 5,00 8,901 o | o
2,77 3,990 . o | o . 6,30 | 11,011 o | o
2" SCH 10S 7,10 | 12,267 o | o
2,90 4,168 . e | o | o 8,00 13,641 o | o
3,00 4,304 . o | o 10,00 | 16,551 o | o
3,20 4,575 . o | o 12,50 | 19,900 . o | o
g'g? g;; : S AR R 80,00 x 2,00 390 o o | o
o SCH 4 ' 2,50 4,852 .
SCH 405 400 7612| e o | o
4001 5639 ° 500 9390 | e o | o
4,50 6,228 . .
5,00 6,923 . ° 82,50 x 3,60 7,112 o °
554|759 | . 85,00 x 2,50 5,165 .
2" SCH 80S
6.30 8519 ° ° 88,90 X 2,00 4,352 o ° °
8,00 10,477 ° . . 2,30 4,987 ° °
8,74 11,283 . ° 2,60 5,409 ° ° ° °
2" SCH160S ' 2,90 6,245 . o | o
10,00 12585| o SR ° :
v v 3" SCH 10S
63,50 X 2,50 3,662 o ° 3’20 6,867 ° ° ° °
2,60 3,965 ° . 3,60 7,689 O O O
5,00 7,324 ° 4,05 8,605 ° ° . .
64,00 x 2,00 3,105 o o 4,50 9,510 O O e
500 | 10,504 o | <
65,00 x 2,50 3,913 . 549 11466 . . .
3,00 4,657 . 3" SCH 405
350) 5390 ° 560 11,680 o | o
68,00 x 4,00 6,410 . 6,30 | 13,030 o | o
7000x2,00| 3405| e o | o Lo 762 15,5091 e * :
290  4873| e o | o . S
300 £033 . 10,00 | 19,756 .
i e . I 11,13 | 21,674 .
450 7381 e |l ol W 3" SCH169S
5,00 8,138 . o | o 90,00 x 5,00 | 10,642 o | o
6301 10,048 °c | 97,00x4,00 | 9,315 o | o
7,00 | 11,043 o | o
303 %305 " . 100,00 x 3,00 7,287 o | o
' ' ' 500 | 11,894
73,03x516 | 8769| e . . b
21%"SCH 40 'S
7,01 | 11,588 .
21" SCH80S
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Nahtlose Rohre

seamless tubes

EN 10216-5 - Abnahmeprufzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 /W10 - Herstellungslange 4-7m

EN 10216-5 - inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 /W10 - random lengths 4-7 m

101,60 x 3,05
3,60
4,05
5,00
5,74
6,30
3 %" SCH 40S
8,08
3 %" SCH 80S

102,00 x 6,50
105,00 x 2,50

108,00 x 3,00
3,20
3,60
4,00
4,50
5,00
6,30
8,00

114,30 x 2,60
3,05

4" SCH 10S
3,20

3,60

4,00

4,50

5,00

5,40

6,02

4" SCH 40S
6,30

7,10

8,56

4" SCH 80S
11,13
13,49
14,70
20,00

121,00 x 4,00
127,00 x 4,00
133,00 x 4,00
5,00
6,30
139,70 x 4,00
5,00

6,30
7,10

7,526
8,832
9,893
12,094
13,778
15,053

18,921

15,544
6,417

7,888
8,397
9,411
10,417
11,662
12,896
16,043
20,032

7,272
8,496

8,902

9979
11,047
12,372
13,684
14,725
16,322

17,037
19,058
22,665

28,752
34,052
35,592
47,235

11,719
12,320

12,921
16,026
19,987

13,592
16,860
21,044
23,574

W.-Nr. / material

4301/4306 | 4541 4571 | 4435

4462

141,30 x 6,55
5" SCH 40S
9,53

5" SCH 80S

159,00 x 4,50
5,00
6,30
7,10

168,30 x 3,40
3,45

4,50

5,00

6,30

7,11

6" SCH 40S
10,97

6" SCH 80S

219,10 x 3,76
6,30

8,18

8" SCH 40S
10,00

12,70

8" SCH 80S

273,05x 9,27
12,70

323,85x 10,31
12,70

323,90 x 9,52
10,31
12,70

22,101

31,444

17,409
19,281
24,089
27,005

14,038
14,241
18,457
20,445
25,556
28,690

43,210

20,274
33,569
43,200

52,359
66,020

64,100
82,200

80,940
98,940

74,943
80,994
98,948

W.-Nr. / material

4301/4306 | 4541 4571 | 4435

4462
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Blankstahl DIN 671/h9

bright bars DIN 671/h9

geschliffen und poliert (teilweise gezogen und poliert) - Herstellungslange 3 - 3,2m
Abnahmepruifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B

centerless ground and polished (partly cold drown and polished) -

50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B

2 0,02
3 0,06
4 0,10
5 0,15
6 0,22
7 0,30
8 0,40
9 0,50
10 0,62
11 0,75
12 0,89
13 1,04
14 1,21
15 1,39
16 1,58
17 1,78
18 2,00
19 2,23
20 2,47
21 2,72
22 2,98
24 3,55
25 3,85
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W.-Nr. / material

random lengths 3-3,2m -

26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100

120

4,17
4,83
5,55
6,31
7,12
7,55
7,99
8,90
9,87
10,88
12,49
14,21
15,41
18,65
22,20
26,05
30,21
34,68
39,46
44,55
49,94
61,65
88,78

inspection certificate DIN

W.-Nr. / material

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

Other dimensions or qualities on request.



Blankstahl HI 6 m
bright bars rl 6 m DIN 671/ h9

geschliffen und poliert (teilweise gezogen und poliert) - Herstellungslange 6 m
Abnahmeprufzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (groRtenteils mit AD-W2)

centerless ground and polished (partly cold drown and polished), random lengths 6 m
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B (for the most part with AD-W2)

W.-Nr. / material W.-Nr. / material
4301 4301

6 0,22 ° 16 1,58 U

8 0,40 . 18 2,00 o

10 0,62 ° 20 2,47 o

12 0,89 ° 22 2,98 o

14 1,21 ° 25 3,85 .

15 1,39 ° 30 5,55 .
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage. i sl ‘
Other dimensions or qualities on request. 45 12,49 °
50 15,41 o

60 22,20 o

80 39,46 .

100 69,45 o

Blankstahl geschliffen Korn 240

bright bars polished

geschliffen und poliert (teilweise gezogen und poliert) - Herstellungslange 6 m
Abnahmeprifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (gréRtenteils mit AD-W2)

centerless ground and polished (partly cold drown and polished) - random lengths 6 m
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B (for the most part with AD-W2)

W.-Nr. / material W.-Nr. / material
4301 4301

8 HIL.3m 0,40 ° 14 HIL.3m 1,21 °

8 HIl.em 0,40 ° 14 HI.6m 1,21 °

10 HIL3m 0,62 o 15 HI.6m 1,39 o

10 HI. ém 0,62 o 15 HIL.3m 1,39 °

12 HIL.3m 0,89 ° 16 HI.6m 1,58 o

12 HIl.ém 0,89 ° 16 HI.3m 1,58 °
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage. 2 I, i 2,47 ‘
Other dimensions or qualities on request. 20 Hl.em 2,47 o
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Sechskantstahl blank
hexagon bright bars

warmebehandelt, gezogen, Herstellungsldnge 3-4m
Abnahmeprifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B

heat treated, cold finished, random length 3-4m
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B

W.-Nr. / material

W.-Nr. / material

8 0,44 . . 19 2,45 . .
10 068 | e . 22 329 | e .
13 115 | . . 24 394 | . .
14 133 | e . 27 49 | e .
17 197 | e . 30 612 | . .

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.
Other dimensions or qualities on request.

Stabstahl

hot rolled bars

gewalzt, geschalt, Herstellungslange 3-6m
Abnahmeprifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (grof3tenteils mit AD-W2)

rolled, rough turned, random length 3-6m
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B (for the most part with AD-W2)

W.-Nr. / W.-Nr. / W.-Nr. /
material material material
8 0,40 o ° 40 9,87 ° ° 120 88,74 ° °
10 0,62 ° ° 42 10,88 ° ° 125 96,33 °
12 0,89 o ° 45 12,49 ° ° 130 104,14 ° °
14 1,21 o ° 50 15,41 U ° 140 120,78 o °
15 1,39 o o 55 18,65 o ° 150 138,65 o °
16 1,58 ° o 60 22,20 o ° 160 157,75 o °
18 2,00 o ° 65 26,05 o ° 170 178,09 ° °
20 2,47 ° o 70 30,21 U ° 180 199,66 ° °
22 2,98 ° o 75 34,68 o ° 190 222,57 °
24 3,55 ° ° 80 39,46 ° ° 200 246,49 o °
25 3,85 ° ° 85 44,55 o ° 220 298,40 o °
28 4,83 ° ° 90 49,94 o ° 250 385,14 o °
30 5,55 ° ° 95 55,64 ° ° 270 449,50 °
32 6,31 ° ° 100 61,65 o ° 290 518,30 o
25 7,55 ° ° 105 67,97 ° ° 325 651,00 °
36 7,99 ° ° 110 74,60 ° °
38 8,90 ° ° 115 81,54 o

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.
Other dimensions or qualities on request.
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Flachstahl

flat bars

gewalzt, gebeizt, Herstellungsldnge 4-5m

Abnahmeprufzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (groRtenteils mit AD-W2)

rolled, pickled, random lengths 4-5m

inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B (for the most part with AD-W2)

20x 5

10
12
15

25x4

10
12
15
20

30x4

10
12
15
20
25

35x5

10
12
15

40 x5

10
12
15
20
25
30

45x 10
50 x5

10
12
15
20
25
30

60 x5
6
8

0,79
0,94
1,26
1,57
1,88
2,36

0,79
0,98
1,18
1,57
1,96
2,36
2,94
3,93

0,94
1,18
1,41
1,88
2,36
2,83
3,53
4,71
5,89

1,27
1,65
2,20
2,75
3,30
4,12

1,57
1,88
2,51
3,14
3,77
4,71
6,28
7,85
9,42

3,53

1,96
2,36
3,14
3,93
4,71
5,89
7,85
9,81
11,78
2,36
2,83
3,77

W.-Nr. / material

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.
Other dimensions or qualities on request.

60x 10
12
15
20
25
30
40

70x 8
10
12
15
20

80x5

10
12
15
20
25
30
40
50

90x 10

100 x 5
6
8
10
12
15
20
25
30

120x 10
12
15
20
25
30

140x 10
15
20
30

150x 10
12
15
20
25
30

160 x 10

4,71
5,65
7,07
9,42
11,78
14,13
18,85

4,40
5,50
6,59
8,24

10,99

3,14
3,77
5,02
6,28
7,54
9,42
12,56
15,70
18,84
2512
31,40

7,07

3,93
4,71
6,28
7,85
9,42
11,78
15,70
19,63
23,55

9,42
11,30
14,13
18,84
23,55
28,26

10,99
16,49
21,98
32,97

11,77
14,13
17,66
23,55
29,44
35,33

12,80

W.-Nr. / material
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Flachstahl geschnitten

flat bars cut

Herstellungslange 4m
Abnahmeprifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B

random length 4m
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B

W.-Nr. / material W.-Nr. / material
10x3 0,24 ° 60 x 4 1,89 °
4 0,32 ° 5 2,36 ° o
5 0,39 ° 6 2,83 ° o
12x4 0,38 . 8 3,77 ° *
6 0,57 . 10 4,71 ° o
15% 3 035 o 70 x5 2,75 ° o
4 0,47 . . e =2 * y
5 0,59 o N 8 4,40 °
6 0,71 o 10 5,50 °
20 x 3 047 o o 80 x4 2,51 °
4 063 N . 5 3,14 ° o
5 0,79 o N 6 3,77 ° o
6 0,94 o o 8 5,02 ° o
8 126 o 10 6,28 ° o
10 1,57 ° 100 x 5 3,93 ° °
25x3 0,59 . . C il ° °
4 0,79 . . S 2 ° °
5 0,98 o o 10 7,85 ° °
6 1,18 ° ° 120x 5 4,71 °
8 1,57 ° 6 5,65 °
10 1,96 ° 8 7,54 °
30x3 0,71 . 10 9,42 :
4 0,94 o ° 130x 10 10,21 °
5 1,18 ° o
6 141 . . 140 x 10 10,99 °
8 1,88 . . 150 x 5 5,89 °
10 2,36 ° 6 7,07 °
35x3 0,82 . . . s . :
4 1,10 o ° .
5 1,27 . . 200x5 7,85 °
6 1,65 ° ° 6 9,42 (]
8 2,20 ° . 8 12,56 °
10 2,75 . . 10 16,00 °
40x3 0,94 . . 1 23,55 °
4 1,26 o . 250 x5 9,81 .
5 1,57 . ° 6 11,78 o
6 1,88 ° ° 8 15,70 o
8 2,51 ° ° 10 19,63 °
10 3,14 . ° 15 29,44 o
50 x 3 1,18 . 300x5 11,78 °
4 1,57 ° ° 6 14,13 °
5 1,96 ° ° 8 18,84 L4
6 2,36 . ° 10 23,55 °
8 3,14 ° ° 15 35,33 o
10 3,93 o o
Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar, Geschliffen / poliert: Lieferzeit ca. 14 Tage
andere Werkstoffe auf Anfrage. Grinded / polished: Delivery time ca. 14 days

Other dimensions available in short time,
other qualities on request.
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Flachstahl geschliffen Korn 240

flat bars cut

Herstellungslange 4-6m
Abnahmeprufzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (groRRtenteils mit AD-W2)

random lengths 4-6m
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B (for the most part with AD-W2)

W.-Nr. / W.-Nr./ W.-Nr./
material material material
4301 4301 4301
10x5 0,39 o ° 30x3 0,71 o o 60 x5 2,36 o o
a1 ooml - s ooslr 1IN E
4 047 | o | o 5 : 3,
z 059 | e . 6 141 o . 10 471 .
! 8 1,88 o °
20x3 047| o | o 10 236| o | o 70x 2 ;;g * e
4 0,63 o ° !
= 079 | o . 35x5 127 o . 8 440 o .
6 094| o | o 40x3 094 o | 10 >0 ¢ | °
8 1,26 o ° 4 1,26 ° ° 80 x5 3,14 o °
10 1,57 o ° 5 1,57 o o 6 3,77 o o
6 1,88 ° o 8 5,02 . .
25x3 0,59 o ° ! !
4 079 o o 8 2,51 ° o 10 6,28 o °
5 098 o | o 10 314 = | ° 100%5 393 o | o
6 1,18 o ° 50x 4 1,57 o o 6 4,71 ° °
8 1,57 ° ° 5 1,96 o ° 8 6,28 ° °
10 1,96 ° o 6 2,36 ° ° 10 7,85 o °
8 314) 0 | e 1205 471 o | e
10 393| e . p 565 e .
8 7,54 o °
10 9,42 o o
130x 10 10,21 . °
Andere Abmessungen oder Werkstoffe kurzfristig lieferbar. 140x 10 10,99 ° °
Other dimensions or qualities available in short time. 150 x5 5,89 . .
6 7,07 ° .
8 9,42 ° °
10 11,77 o o
200 x 5 7,85 ° .
6 9,42 . °
8 12,56 | o .
10 16,00 | o °
15 23,55 o o
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Flachstahl blank
flat bars bright

gezogen, Herstellungslange 3-4m

Abnahmeprifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B

cold drown, random lengths 3-4m

inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B

Andere Abmessungen oder Werkstoffe kurzfristig lieferbar.

0,24
0,32
0,39
0,47
0,63

0,28
0,38
0,47
0,57
0,75

0,35
0,47
0,59
0,71
0,94

0,47
0,63
0,79
0,94
1,26
1,57
1,88
2,36

0,59
0,79

,98
1,18
1,57
1,96
2,36
2,94

0,71
0,94
1,18
1,41
1,88
2,36

30x12
15
20

35x4

30

Other dimensions or qualities available in short time.
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2,83
3,53
4,71

1,90
1,27
1,65
2,20
2,75
4,12

0,94
1,26
1,57
1,88
2,51
3,14
3,77
4,71
6,28
7,85
9,42
9,42

1,13
1,57
1,96
2,36
3,14
3,93
4,71
5,89
7,85
9,81
11,78

60 x 5

10
12
15
20
25
30

70x5

10
15
20
25

80 x5

10
12
15
20
30

90 x 8
10

100x5

10
12
15
20
25

2,36
2,83
3,77
4,71
5,65
7,07
9,42
11,78
14,13

2,75
3,30
4,40
5,50
8,24
10,99
13,74

3,14
3,77
5,02
6,28
7,54
9,42
12,56
18,84

5,65
7,07

3,93
4,71
6,28
7,85
9,42
11,78
15,70
19,63




Winkel Winkel geschliffen

angles angles polished

gewalzt, gebeizt, Herstellungslange 6m Herstellungslange 6m
Abnahmepruifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN Abnahmeprifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B
10204/3.1B (teilweise mit AD-W?2)

random length 6m

rolled, pickled, random lengths 6m inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN

10204/3.1B (partly with AD-W2)

W.-Nr. / material WeNr. /
material
4301
20/20/3 0,88 o
20/20/3 0,88 ° o
25/25/3 1,12 °
20/20/4 1,16 .
30/30/3 1,36 °
25/25/3 1,12 o °
30/30/4 1,78 °
25/25/4 1,12 ° °
35/35/4 2,10 °
30/30/3 1,45 o o
4074074 2,42 °
30/30/4 1,36 o o
40/40/5 2,97 o
30/30/5 1,78 . -
50/50/5 3,77 o
30/30/6 2,20 o
60/60/6 5,42 .
35/35/4 22,56 °
80/80/8 9,66 o
35/35/5 2,10 o °
100/100/10 15,10 o
40/40/3 2,57 o
40/40/4 1,82 o
40/40/5 2,42 . .
40/40/6 2,97 ° ° .
Vierkantstahl
45/45/5 3,52 °
50/50/4| 338 e . square bars
50/50/5 3,04 .
50/50/6 3,77 ° °
0076074 il : W.-Nr. / material
60/60/5 4,57 ° 4301
60/60/6 5,42 ° ° DIN 1014 | DIN 178
60/60/8 7,09 ° 5 0,19 °
65/65/6 5,80 ° 6 0,28 °
7077077 7,38 ° ° 8 0,50 °
75175176 7,10 ° 10 0,78 °
80/80/6 7,40 ° 12 1,14 °
80/80/8 9,66 ° ° 14 1,53 °
80/80/10 11,90 ° 15 1,75 .
90/90/9 12,20 o 16 2,01 .
100/100/8 12,20 ° 18 2,54 °
100/100/10 15,10 ° o 20 3,14 . o
125/125/12,5 22,65 ° 25 4,90 o o
150/150/12,5 27,18 ° 30 7,08 ° °
35 9,62 .
40 12,56 ° .
50 19,62 ° .
Andere Abmessungen oder Werkstoffe kurzfristig lieferbar.
Other dimensions or qualities available in short time. 60 28,26 ° °
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Hohlstahl

hollow bars

DIN 17456/ 17458 - warmgewalzt/ stranggepresst, gebeizt
Abnahmepruifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B - Herstellungslange 2 - 7m

DIN 17456/ 17458 - hot rolled/ extruded, pickled
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B - random lengths 2 - 7m

W.-Nr. / material W.-Nr. / material
4301 / 4306 4301 / 4306
304 /304 L 304 /304 L
32x16 4,70 . . 95 x 50 40,90 . .
20 3,80 ° ° 100 x 56 42,30 . .
36x 16 6,40 . . 63 37,20 . .
20 5,50 . . 71 30,60 . .
25 4,10 . . 80 22,20 . .
40 x 20 7,40 . . 106 x 56 49,90 . .
25 6,00 . . 63 44,80 . .
28 5,00 . . 71 38,20 . .
45 x 20 10,00 . . 80 29,80 ° °
25 8,90 . . 112 x 63 52,80 . .
28 7,60 . . 71 46,20 . .
32 6,20 . . 80 37,80 . .
50 x 25 11,60 . . 20 27,40 ° °
32 9,10 . . 118 x 63 61,30 . .
36 7,40 . . 71 54,70 . .
56 x 28 14,50 . . 80 46,30 ° °
36 1130 . . 90 35,90 . .
40 9,50 . . 125 x 71 65,20 . .
60 x 40 12,30 . . 80 56,80 ° °
44 10,40 ° o 90 46,40 ° °
' 100 34,60 . .
63 x 32 18,10 . o
36 16.50 . . 132 x 71 76,30 . .
40 14,60 . . 80 67,90 ° °
45 12,00 . . 90 >4:40 ° °
50 9,10 . . 106 38,10 . .
70 x 50 15,02 . R 140 x 80 81,30 . .
' 90 70,80 . .
71 x36 23,10 ° ° 100 59,10 . .
40 21,20 ° ° 112 43,50 . .
45 18,60 . .
56 11.70 . . 150 x 80 99,20 . .
' 95 84,35 . .
75 x 40 24,80 o ° 106 69,40 . .
50 12,50 ° 125 42,30 . .
60 7,50
160 x 90 109,55 . .
76 X 58 15,09 . . 112 80,40 . .
80 x 40 29,60 . . 122 67,10 . .
45 27,00 . . 132 50,50 . .
50 24,00 0 c 170 x 106 110,60 . .
63 15,00 J . 118 92,20 . .
85 x 45 32,00 . . 130 73,90 . .
140 57,30 . .
90 x 50 34,50 . .
56 30,60 ° ° 180 x 125 103,30 . .
63 25,50 ° ° 130 97,03 .
71 18,80 . ° 140 20,00 .
150 61,00 . .

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.
Other dimensions or qualities on request.
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Hohlstahl

hollow bars

DIN 17456/ 17458 - warmgewalzt/ stranggepresst, gebeizt
Abnahmeprifzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B - Herstellungslange 2 - 7m

DIN 17456/ 17458 - hot rolled/ extruded, pickled
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B - random lengths 2 - 7m

190 x 106
123
132
140
150
160

200 x 140
150
160

212x130
150
170

224 x 140
180

236 x 150
190

240 x 170
250 x 200

155,65
129,30
115,00
107,70
83,80
64,70

127,70
109,60
90,20

175,60
138,00
100,50

191,00
111,30

207,80
122,70

177,00
140,90

W.-Nr. / material

4301 /4306
304/304 L

° °
° °
° °
° °
° °
° °
° °
.

. °
. °
° °
° °
.

.

. °
° °
. .
° .

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.
Other dimensions or qualities on request.
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Bleche kaltgewalzt (ll1ic/2B)

cheets hot-rolled (llic/2B)

Toleranz: EN 10259 Werksabnahmezeugnis 3.1B und AD-W2

tolerance: EN10259 inspection certificate 3.1B and AD-W2

430 454 4
2000 x 1000 0,50 8,00 . ° .
0,80 12,80 ° ° .
1,00 16,00 o ° .
1,50 24,00 ° ° .
2,00 32,00 ° ° .
2,50 40,00 o ° .
3,00 48,00 o ° .
4,00 64,00 ° ° .
5,00 80,00 ° ° .
6,00 96,00 o ° .
2500 x 1250 0,50 12,50 ° ° o
0,80 20,00 ° ° .
1,00 25,00 o ° o
1,50 37,50 o ° o
2,00 50,00 ° ° .
2,50 62,50 ° o .
3,00 75,00 o ° o
4,00 100,00 ° ° .
5,00 125,00 o ° o
6,00 150,00 o ° o
3000 x 1500 0,80 28,80 . ° .
1,00 36,00 ° ° .
1,50 54,00 ° ° .
2,00 72,00 ° . .
2,50 90,00 ° ° .
3,00 108,00 ° ° .
4,00 144,00 o ° .
5,00 180,00 ° ° .
6,00 216,00 o ° .
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Bleche warm gewalzt (lla/1D)
cheets hot-rolled (lla/1D)

Toleranz: EN 10259 Werksabnahmezeugnis 3.1B und AD-W2

tolerance: EN10259 inspection certificate 3.1B and AD-W2

430 4

2000 x 1000 2,00 32,00 . . .
2,50 40,00 . . .
3,00 48,00 . . .
4,00 64,00 . - .
5,00 80,00 . . .
6,00 69,00 . . .
8,00 128,00 . . .
10,00 160,00 . . .
12,00 192,00 . . .
15,00 240,00 . . .
20,00 320,00 . . .
25,00 400,00 . . .
30,00 480,00 . . .
35,00 560,00 . . .
40,00 640,00 . . .
50,00 800,00 . . .
2500 x 1250 2,00 50,00 . . .
2,50 62,50 . . .
3,00 75,00 . . .
4,00 100,00 . . .
5,00 125,00 . . .
6,00 150,00 . . .
8,00 200,00 . . .
10,00 250,00 . . .
12,00 300,00 . . .
15,00 375,00 . . .
20,00 500,00 . . .
25,00 625,00 . . .
30,00 750,00 . . .
35,00 875,00 . . .
40,00 1000,00 . . .
50,00 1250,00 . . .
3000 x 1500 2,00 72,00 . . .
2,50 90,00 . . .
3,00 108,00 . . .
4,00 144,00 . . .
5,00 180,00 . . .
6,00 216,00 . . .
8,00 288,00 . . .
10,00 360,00 . . .
12,00 432,00 . . .
15,00 540,00 . . .
20,00 720,00 . . .
25,00 900,00 . . .
30,00 1080,00 . . .
35,00 1260,00 . . .
40,00 1440,00 . . .
50,00 1800,00 . . .
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Geschliffene Bleche
grinded cheets

Kaltgewalzt, ahnlich EN 10259, einseitig geschliffen Korn 240, foliert Werksabnahmezeugnis 3.1B und AD-W2

cold rolled, tolerance: EN 10259 inspection certificate 3.1B and AD-W2

430

2000 x 1000 1,00 16,00 .
1,50 24,00 .

2,00 32,00 .

3,00 48,00 c

2500 x 1250 1,00 25,00 .
1,50 37,50 .

2,00 50,00 .

3,00 75,00 .

3000 x 1500 1,00 36,00 .
1,50 54,00 .

2,00 72,00 .

3,00 108,00 .
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Rohrzubehor
tubes accessories

Schweil3fittings
welding fittings

Rohrbogen
elbows

Werksabnahmezeugnis 3.1B
inspection certificate 3.1B

Abmessung Durchmesser von 12mm bis 609,6mm
dimension from 12mm to 609,6mm bore
W 4541, 4571
material

Reduzierungen
reducers

Werksabnahmezeugnis 3.1B
inspection certificate 3.1B

Abmessung Durchmesser von 17,2mm bis 609,6mm
dimension from 17,2mm to 609,6mm bore
WooNr. 4541, 4571
material

Verschraubungen zum Schweifen
elbow F/F 90°

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" bis 4" Inch
W AlSI 316
material
Flansche
flanges

VorschweiR3flanche

welding neck flanges

Abmessung von DN 10 bis DN 600
dimension from DN 10 bis 600
W.-Nr. 4541, 4571
material

Lose Flansche
slip in flanges

Abmessung von DN 10 bis DN 600
dimension from DN 10 bis 600
W.-Nr. 4541, 4571
material

Gewindeflansche
BSP threaded flanges

Abmessung von DN 10 bis DN 600
dimension from DN 10 bis 600
W 4541, 4571
material

T-Stuicke

t-pieces

Werksabnahmezeugnis 3.1B
inspection certificate 3.1B

Abmessung Durchmesser von 17,2mm bis 609,6mm
dimension from 17,2mm to 609,6mm bore
W.-Nr. 4541, 4571
material

Klappen und Klépperbéden

caps
Werksabnahmezeugnis 3.1B
inspection certificate 3.1B

Abmessung Durchmesser von 17,2mm bis 609,6mm
dimension from 17,2mm to 609,6mm bore
W.-Nr.
T 4541, 4571
material

Glatte Flansche

lap joint flanges

Abmessung von DN 10 bis DN 600
dimension from DN 10 bis 600
Wo-Nr. 4541, 4571
material

Blindflansche
blind flanges

Abmessung von DN 10 bis DN 600
dimension from DN 10 bis 600
Wo-Nr. 4541, 4571
material

VorschweiBbordel
collars

Abmessung von DN 10 bis DN 600
dimension from DN 10 bis 600
W 4541, 4571
material
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Rohrzubehor
tubes accessories

Gewindefittings
BSP threaded fittings

AnschweiBnippel
welding nipple

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Rohrdoppelnippel
barrel nipple

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8'' to 4" inch
W AlSi 316
material

Vierkantstopfen
square head plug

Abmessung von 1/4" bis 4" Zoll
dimension from 1/4" to 4" inch
W AlSi 316
material

Sechskantstopfen
hexagon plug

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Rohrnippel

parallel nipple

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Sechskant-Doppelnippel

hexagon nipple M/M

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8'" to 4" inch
W AlSi 316
material

Sechskant-Reduziernippel

hexagon M/M reduce nipple

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Sechskant-Reduzierstiick

hexagon bushing M/F

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Reduziermuffen
reducing socket

Abmessung von 1/2" bis 2" Zoll
dimension from 1/2" to 2" inch
W AlSi 316
material

Halbe Muffe
half socket

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Muffe
socket

Abmessung von 1/4" bis 4" Zoll
dimension from 1/4" to 4" inch
W AlSi 316
material

Sechskant-Kappe
hexagon cap

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8'" to 4" inch
W AlSi 316
material

Winkel 90°, Innen-Innen-Gewinde
elbow F/F 90°

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Winkel 90°, Innen-AuBen-Gewinde
elbow M/F 90°

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

T-Stuck

Verschraubungen, Innen-Innen-Gewinde flach

t-pieces

Abmessung von 1/4" bis 4" Zoll
dimension from 1/4" to 4" inch
W AlSi 316
material

union F/F flat

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material
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Rohrzubehor
tubes accessories

Gewindefittings
BSP threaded fittings

Verschraubungen, Innen-AuBen-Gewinde flach
union M/F flat

Verschraubungen zum Schwei3en flach
union socket-weld flat

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Verschraubungen, Innen-Innen-Gewinde konisch
union F/F conic

Verschraubungen Innen-AuBen-Gewinde konisch

union M/F conic

Abmessung von 1/4" bis 4" Zoll
dimension from 1/4" to 4" inch
W AlSi 316
material

Abmessung von 1/8" bis 4" Zoll
dimension from 1/8" to 4" inch
W AlSi 316
material

Kugelhahn

ball valves

Kugelhahn

ball valves

Abmessung von DN 10 bis DN 600
dimension from DN 10 bis 600
WooNr- 4541, 4571
material
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EHI Edelstahl GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Str. 39
57299 Burbach

02736-29468-0
02736-29468-20
info@ehi-edelstahl.de





